Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch.,, St., Sc. nat. | Vol. 9 (1993) | 3-10 1994

UMBERTO TECCHIATI, KRIZIA VETTORI & CARLO ZANGHELLINI

NUOVI INDIZI DI ATTIVITA METALLURGICA ANTICA
NEL TERRITORIO DI LEVICO

(Valsugana - Trentino orientale)

Abstract - UmBerTO TECCHIATI, KR1zIA VETTORI & CARLO ZANGHELLINI - New signs of ancient me-
tallurgic activity in the territory of Levico (Valsugana - Eastern Trentino).

The authors are concerned with the study of some coarse smelting slags (copper metallurgy)
discovered in «Quaere», in the district of Levico.

They also present a chemical analysis of these slags. The remains, which possibly refer to
an ancient smelting activity (old Bronze Age?), are related to our previous knowledge of the terri-
tory of the Valsugana Valley and of the Trentino Alto Adige area.

Key words: Levico, Ancient metallurgy, Slags, Bronze Age, Smelting furnaces.
(Trad. Dr.ssa Raffaella Rosati - Bolzano).

Riassunto - UmBerTo TECCHIATI, KR1zIA VETTORI & CARLO ZANGHELLINI - Nuovi indizi di attivita
metallurgica antica nel territorio di Levico (Valsugana - Trentino orientale).

Gli Autori rendono nota la scoperta di alcune scorie di fusione (metallurgia del rame) del tipo
grezzo rinvenute in localitd «Quaere» nel Comune di Levico.

Di tali scorie si presenta anche un’analisi chimica. I rinvenimenti, che alludono ad una attivita
fusoria riferibile dubitativamente all’antichita (bronzo antico?), sono messi in relazione con quan-
to gia noto dal territorio della Valsugana e della regione Trentino - Alto Adige.

Parole chiave: Levico, Metallurgia antica, Scorie, Eta del bronzo, Forni fusori.

1. CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO E ORIGINE DELLA RICERCA

Alla fine degli anni Sessanta o al principio del decennio successivo un ope-
raio della Ditta Zanghellini & Co. Spa, nell’ambito del cantiere della medesima
situato in localitd «Quaere», rinvenne e consegno al titolare una pesante scoria
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di fusione che lo aveva colpito per la gravita e per la caratteristica patina verda-
stra che la ricopriva ().

Non ¢ pils possibile oggi appurare se tale rinvenimento giacesse in un depo-
sito archeologico ovvero si trovasse allo stato di reperto residuale nelle ghiaie
dell’ampio conoide prodotto dal Rio Bianco nella citata localith «Quaere», an-
che se si propende per questa seconda ipotesi (3.

Al fine di raccogliere nuove informazioni il gruppo di lavoro formato dagli
scriventi disponeva una serie di ricognizioni condotte da due di essi (K. V. e C.
Z.) ()- Nell’'ultima di queste ricognizioni di superficie, effettuata nella tarda pri-
mavera 1992, in «copertura» dell’intera area di cava della Ditta menzionata, fu
possibile rinvenire due nuove scorie di fusione grezze, assai simili alla prima rin-
venuta circa vent’anni addietro.

Non si resero purtroppo disponibili, nemmeno in quest’ultima occasione,
nuovi dati in ordine alla eventuale esistenza in loco di un impianto fusorio. Le
due scorie giacevano infatti in superficie, nelle ghiaie del Rio Bianco.

Le scorie rinvenute (in tutto tre, dunque) hanno aspetto grossolano, bollo-
s0, presentano una forma tondeggiate e sono a tratti ricoperte di una patina ver-
dastra. In alcuni punti vi si & sovrapposta una patina lattiginosa dovuta proba-
bilmente alla soluzione e rideposizione di parti del sedimento ospite (ghiaie
calcaree).

Esiste la possibilita che le scorie abbiano subito un trascinamento da un luo-
go di giacitura primaria posto piti a monte, fino al luogo in cui sono state rinve-
nute. Si notano infatti in tutti e tre gli esemplari gli effetti di un modellamento
superficiale quale si osserva talvolta nei reperti archeologici (ceramiche, ossa ecc.)
fluitati. Non ¢ peraltro escluso che la relativa levigatezza degli oggetti sia alme-
no in parte originaria e non connessa ai processi rideposizionali in ogni caso
subiti dai manufatti.

(%) La localita si trova, oltre il fiume Brenta, circa due chilometri in linea d’aria a Sud dell’abitato di Le-
vico, e a circa un chilometro ad Ovest della Chiesa di Santa Giuliana (cfr. la sezione n. 081040 «Caldonazzo»
1:10.000 della Carta Topografica Generale della Provincia Autonoma di Trento).

(%) Nel corso della presente ricerca si & considerata anche la possibilita che le scorie provengano da un
sito metallurgico dell’altipiano di Folgaria-Lavarone, e che esse siano state progressivamente trascinate a valle
dall’azione delle acque del citatio Rio Bianco. La ricognizione di superficie ci ha portato a considerare impro-
babile tale ipotesi, soprattutto in considerazione della grande distanza che separa i siti noti dell’altipiano dalla
localita del fondovalle in cui sono state rinvenute le scorie.

(%) Altre ricognizioni di superficie in Valsugana, e pili precisamente in Val Cave, organizzate nel quadro
di una ricerca sulle origini dell’antropizzazione dell’area, condotte da uno degli scriventi (U.T.) e dirette dal
prof. B. Bagnolini, hanno portato nel 1992 all’individuazione di un sito fusorio, riferibile probabilmente, sia
pure in assenza di resti di cultura materiale datanti, al bronzo recente-finale, sulla riva sinistra del torrente,
alcune centinaia di metri sotto Doss Stallone (Com. di Torcegno). Sono stati rinvenuti in quell’occasione nu-
merosi frammenti di scorie del tipo piatto, sabbia di forno, sedimenti violentemente arrossati, etc.
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Fig. 1 - In primo piano la localiti «Quaere», luogo di rinvenimento delle scorie. Sullo sfondo la
montagna e ’abitato di Vetriolo.

2. ANALISI CHIMICA DELLE SCORIE (*)

Questa parte del lavoro ¢ stata eseguita dal laboratorio materie Primq e me-
tallurgia del Dipartimento di Ingegneria dei Materlal_l dell’Universita degli Studi
di Trento diretto dal prof. A. Fuganti, che gli Autori ringraziano per la collabo-
razione (*).

(*) Analisi eseguite con spettrometro al plasma. . ‘ . '
(*) La prima scoria rinvenuta & stata sezionata in due parti, una delle quali ¢ stata distrutta in fase di ana-

lisi della composizione. . _

Di particolare interesse risulta il confronto con le analisi metalloscopiche recentemente effettugt‘e da Stor-
ti sulle scorie di fusione del forno di Vela Valbusa (StorTi, 1990/91), pubblicato sotto il profilo pit squisita-
mente archeologico da Fasani, 1988. Si nota in particolare che, ﬁsmo alle scorie dl_ Ve_la Valbusa,. dove il
rendimento estrattivo lascia un residuo di Cu valutato tra il 2,10 e il 2,53%, i campioni oggetto di questo
contributo presentano invece una percentuale di Cutralo 0,5 e l"l,lff. Valo.n di Cutra 0,5 e 5,8% nelle scorie
di metallurgia del rame sono considerati normali tra la preistoria e il rr.xedloevo. Per un cor}f{on_t(_) a.nalmco
con i dati di Vela Valbusa rimandiamo alla citata pubblicazione di Storti, trascendendo esso i limiti di questo
breve contributo.



LQ1 Au 83 ppb

Mg 2,6%
SiO, 47,1%
Ca 2,19%
Fe 24.5%
Co 130 ppm
Cu 11.600 ppm  (1,16%)
Zn 9.330 ppm  (0,93%)
As 30 ppm
Ag 10 ppm
W 100 ppm
Pb 1.490 ppm
LQ2 Au 26 ppb
Mg 1,64%
SiO,  54,6%
Ca 1,67%
Fe 20%
Co 112 ppm
Cu 7.330 ppm  (0,7%)
Zn 12.300 ppm (1,23%)
As 30%
Ag 10%
W 100 ppm
Pb 2.590 ppm
1 ppm = 1 g per tonnellata
1 ppb = 0,001 g per tonnellata

I limiti analitici sono: 1 ppb per Au; per Mg, per SiO,, per Ca, per Fe
0,01%, per Co, Cu, Ag, Zn 10 ppm; per As 30 ppm; per W 100 ppm; per Pb

20 ppm.

I contenuti dei metalli nei campioni vanno confrontati con ’abbondanza
crostale degli stessi per vedere la loro origine. I contenuti crostali sono i seguenti:

Au 0,004 ppm Cu 68 ppm
Mg 27% Zn 76 ppm
Si 27% As 1,8 ppm
Ca 4,6% Ag 0,08 ppm
Fe  6,2% W 1,2 ppm
Co 29 ppm Pb 13 ppm

Risulta cosi che i campioni esaminati hanno contenuti anomali rispetto alle

rocce; sono pertanto concentrazioni di metalli.
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Fig. 2 - Levico - Localita «Quaere». Sezione della scoria di fusione sottoposta ad indagine met

scopica.

allo-

Fig. 3 - Levico - Localita «Quaere». Scoria di fusione sottoposta ad indagine metalloscopica

posteriore.
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3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le osservazioni che si propongono qui all’attenzione del lettore tengono
naturalmente conto dei limiti quantitativi e qualitativi della documentazione
archeometallurgica analizzata ai precedenti par. 1 e 2. Va sottolineato tuttavia
che tali nuovi rinvenimenti provengono da un’area, la Valsugana, caratteriz-
zata da numerosi importanti giacimenti minerari e da siti archeologici che docu-
mentano un’elevata antichitd delle coltivazioni minerarie e dell’attivith metal-
lurgica (9).

Non ci si puo esimere peraltro dalla semplice considerazione che i principa-
li siti minerari e metallurgici preistorici fino a questo momento noti, ad eccezio-
ne di alcuni pochi siti fusori (per i quali cfr. la nota 7), tendono ad occupare
una fascia altimetrica medio-alta (al di sopra dei 1000 metri circa di quota), insi-
stendo in aree (valga per tutte la menzione dell’altipiano di Folgaria-Lavarone)
pit 0 meno direttamente interessate dalla presenza del minerale estratto (¢). Le
scorie oggetto di questo contributo provengono invece da una zona prossima
al fondovalle, la cui quota & compresa tra i 450 e i 500 m circa di altitudine s..m.
Tale dettaglio ambientale avvicina questa scoperta alle altre note dalla conca di
Trento o dal suo immediato circondario, datate, come noto, tra I’eneolitico re-
cente e I'antica et2 del bronzo (). Siti metallurgici in quota, nei quali & docu-

(%) Per quanto riguarda l'attivitd mineraria antica nel Trentino e nella Valsugana cfr. Dar Ry, 1969-70,
PreuscHEN, 1973 con relativa bibliografia.

Una panoramica d’insieme sull’attivita metallurgica preistorica in area trentina, contenente informazioni
sulle piti recenti acquisizioni, si legge in Perint, 1989. NOTHDURFTER, 1993, ha considerato anche le evidenze
relative all’Alto Adige, mentre Dar Ri & TEccHIATI, 1994, hanno brevemente considerato gli indicatori ar-
cheologici di superficie per il riconoscimento e ’analisi di attiviti minerarie e metallurgiche antiche dell’area
medio-alpina atesina.

(®) I lavoro di Preuschen (ib. cfr. nota 5) cita per la Valsugana i siti minerari di Calceranica (giacimento
di solfuri misti a 500 m di quota, coltivato in eti (basso) medievale), Vignola, Vetriolo (terreno minerario
2 1.650 m di quota, con coltivazioni di et3 preistorica), Cinque Valli (estese discariche di scorie a 1.530 m
di quota), Tesobbo (nel territorio di Roncegno a 900 m di quota, terreno minerario del XVI secolo), Pamera
(nel territorio di Roncegno, a 980 m di quota, con antiche coltivazioni), Laite (Roncegno, a 930 m di quota,
mineralizzazioni molto modeste, senza tracce di attivit minerarie), Val Cave, Pregossi (840 m sul livello del
mare, mineralizzazioni notevoli con tracce di coltivazioni antiche), Val Cava (1.260 m di quota, mineralizza-
zioni con una grande discarica), Malga Prima Busa (1.670 m, mineralizzazioni e scorie del tipo grezzo attestan-
ti coltivazione preistorica), Val di Sella (quota 950 slm, mineralizzazioni e coltivazioni di eti preistorica in
loc. Val delle Tavole, a quota 1.000 m), Val Calamento (mineralizzazioni e probabili coltivazioni). Numerosi
anche i siti fusori, per i quali cfr. ancora Preuscre, 1973, con le relative aggiunte in nota e in bibliografia
(a cura di L. Dal Ri).

(?) Cfr. Perini, 1989, e relativa bibliografia. All’elenco dei siti menzionati dall’A. nel citato lavoro, an-
drebbe aggiunto il Riparo del Santuario nel Comune di Lasino, successione stratigrafica in situazione di riparo
sottoroccia studiata da uno degli scriventi (TeccHIATI, 1990-91; 1992), con evidenze culturali dall’eneolitico
recente alla fine dell’etd del bronzo. La fase piti antica della frequentazione di questo sito (Fase I, Strati L
e K) presenta almeno due sepolture (deposizioni secondarie: un cranio in un recipiente cordonato deposto
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Fig. 4 - Levico - Loca-
litd «Quaere». Scoria di
fusione.

mentato |’intero ciclo produttivo, dall’estrazione alla produzione di semilavora-
. L
ti, si datano comunemente al Bronzo recente e finale, e cioé alla «seconda fase»

della metallurgia preistorica dell’area atesina (¥). o N

Una prosecuzione dell’attivita di ricognizione di superficie in localita «Quaere»
s impone soprattutto nell’ottica del reperimento di situazioni archeologiche nuove
in grado di contribuire alla soluzione dei problemi cronologici e culturali.

sotto tumulo e ossa sconvolte) e, a quanto pare, i resti di un piano strutturale in concotto interprc:.tabxle.Cf)n
molta cautela come base di un forno fusorio a catino: a queste evidenze si associano ancl'}e, sia pure in posizio-
ne stratigrafia diversa o non determinata, numerose scorie di fusione e un frammento c_h pane di rame da fon-
dere attualmente conservato al Museo Provinciale d’Arte del Castello del Buonconﬂgl'xo in Trento.

Le evidenze di attivitd metallurgica preistorica al Riparo del Santuario sono trattate in un articolo attual-
mente in corso di stampa (TEccHATL, c.d.s.).

(%) Cfr. Perini, 1989.
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